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Materiais de Referéncia

O CETEM produz materiais de referéncia
certificados de amostras minerais,
buscando a satisfacao dos clientes em
conformidade com os requisitos das ISO
Guia 30, 31, 34 e 35.

Compromete-se com o aprimoramento dos
Seus processos, adotando principios de
confiabilidade metroldgica e a gestao eficaz
das competéncias dos seus profissionais.



Materiais de Referéncia
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Ministério da Ciéncia
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€ 1ecnoiogi

Estudo da
homogeneidade

Planejamento\ .| Preparacéo do\ Estudo da
da producéo / g material / estabilidade

Identificacéo
da demanda

A 4

Certificagcdo

Ty

CE ' EI 'I X Identificagao: Data: Atribuicéo de
CENTRO DE TECHNIDGIA MINERAL IDENTI FICACAO DA DEMANDA R|D 0601 04/2006 . Valor é
Ll
PMRC .
propriedade
Tipo de Producéo Matriz
CETEM Concentrado de sulfetos de cobre
Sl e
UG ECOUIS Frasco vidro
100 g < 0,074 mm (200# Tyler) 150 ml
Fornecedor Potencial Massa Granulometria
Amostra
Original ] <1mm
Mina do Sossego/VALE 100 kg produto da flotagio
.. Material Cuidado Embalagem
Requisitos
Especiais presenca de sulfetos secar temperatura ambiente atmosfera inerte; vacuo
Comerciais ALS Chemex; Acme; SGS
12}
K
z Camiods CETEM; CDTN; CDM/VALE; BAM; CANMET; USGS; MINTEK;CCHEN
5 Pesquisas
g Empresas de
2 Mineragado e Sossego/VALE; Caraiba Mineragéo; Caraiba Metais; CODELCO
lé Metalurgia
©
‘g Universidades UFRJ; UNICAMP
S
Outros
Constituinte NIl ét2 ~ Unidade Met(’)QO Comentarios
Concentragdo Analitico
Cu 25a36 % AD/TIT
Cu solavel 0,05a2 % AD/FAA

Cloreto 50 a 300 ppm ADITIT




Materiais de Referéncia
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Estudo da
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.| Preparacéo do\ Estudo da
" material / estabilidade

Identificacdo
da demanda

Planejamento
da producéo

A 4

Certificagcdo

Atribuicdo de
valor &
propriedade

\ 4

Ty

CETEM

CENTRO DF TECHOLOGIA MINERAL X Identificacéo: Data:
PMRC PLANO DE PRODUQAO PP CBPA-2 11/05/2006
_ CBPA-2 Concentrado de sulfetos de cobre (Mina do Sossego - PA)
d‘% ETAPAS DESCRICAO DETALHAMENTO Documentagéo Inicio | Fim

Preparacdo do Material

Especificar:

a) tipo de matéria-prima;

b) tamanho maximo de particula;
c) massa da amostra.

(e{0] 1 Solicitar matéria-prima abr-06 | ago-06

Estudo da Homogeneidade

a) definir nmero de unidades de MR

CO/AG 10 Selecionar unidades de MR para estudo da homogeneidade |, iiecionar unidades de MR (aleatorias)

PUH ago-06 | set-06

Estudo da Estabilidade

Com base na mineralogia do material e nos resultados da
analise quimica preliminar, identificar as possiveis fontes e
mecanismos que podem degradar as propriedades de
interesse.

CcOo 14 Identificar os mecanismos para instabilidade do material abr-06 | ago-06

Atribuicdo de Valor a Propriedade

co 20 SeIeC|onar Iaporatonos para o programa de medigcao Selecionar Laboratorios com reconhecida capacitagéo Pasta LABORATORIOS ago-06 | out06
interlaboratorial analitica.
Certificagéo
a) bancos de dados;
. . Lo . ~ b) informe CETEM;
CcO 41 Divulgar a disponibilidade do MRC para comercializagdo ¢) mala direta para clientes, laboratérios e empresas de jun-06 | ago-06

mineragéo



CETEM

CENTRO DE TECHOLDGIA MINERAL

PMRC

ER CBPA-2

g ETAPAS
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(ef0] 21
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AG/TP 24

AG 25

EE 26

co 27

PLANO DE PRODUCAO

Identificagao:
PP CBPA-2

Concentrado de sulfetos de cobre (Mina do Sossego -

DESCRICAO

Preparacdo do Material
Estudo da Homogeneidade
Estudo da Estabilidade
Atribuicdo de Valor a Propriedade

Selecionar laboratérios para o programa de medigéo interlaboratorial

Realizar convite para participagao

Elaborar instrugdo de participagao

Selecionar unidades de MR

Retirar e preparar unidades de MR

Enviar unidades de MR e instrugdo de participagdo para os laboratérios

Realizar tratamento estatistico dos resultados analiticos

Elaborar relatério

Certificac@o

DETALHAMENTO

Selecionar Laboratérios com reconhecida capacitagdo
analitica.

Informar:

a) origem e matriz do MR;

b) propriedades de interesse para certificagdo;
¢) nimero de determinacdes por unidade de MR;
d) prazo para envio dos resultados.

d) declaracédo de confidencialidade

Conter:

a) origem, mineralogia e processo de preparagdo do material;
b) propriedades de interesse e respectivas faixas
aproximadas de concentragao;

c) condi¢des de medicao

d) forma de expresséo de resultados;

e) declaragao de confidencialidade;

f) prazo para envio dos resultados.

a) definir nimero de unidades de MR
b) selecionar unidades de MR (aleatdrias)

Realizar:

a) divisdo da amostra;

b) pesagem e registro de massa das subamostras;

c) envasamento, identificacéo e armazenamento;

d) confeccéo de rétulos (Logo CETEM, cédigo do PMI,
codigo do MR e niimero da unidade);

e) etiquetagem.

impresso em papel

Realizar:

a) Compilagéo dos resultados e informagdes;

b) avaliagio da consisténcia dos resultados analiticos (h&k);
c) identificac&o de outliers;

d) ANAVA;

e) estabelecimento do valor de propriedades e parametros
estatisticos associados;

f) verificacdo do atendimento aos critérios de certificacéo.

Conter:

a) descricao do PMI;

b) tratamento estatistico dos resultados analiticos;
c) lista dos métodos analiticos utilizados;

d) lista dos laboratérios participantes.

Documentacéao

Pasta LABORATORIOS

RPU
Modelo BAR TENDER

Data:
11/05/2006

PA)

Inicio

ago-06

ago-06

ago-06

ago-06

ago-06

ago-06

mar-07

mar-07

Fim

out-06

out-06

out-06

out-06

out-06

out-06

mai-07

mai-07
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Materiais de Referéncia

N~ \ 4 g 4 € Tecnologia
rIc

Secagem

Cominuicao

Classificacao

Homogeneizagéo

Diviséo

Envasamento

Britador de mandibulas
capacidade: 250 kg/h




Materiais de Referéncia

DA
v

Secagem

Cominuicao

Classificacao

Homogeneizagéo

Diviséo

Envasamento

Moinho de disco de alumina cerdmica
capacidade: 5 kg/h




Materiais de Referéncia

TarmrmAlacis

DA
v

Secagem

Cominuicao mi
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N
L
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Divisao
Envasamento

Peneirador vibratdério multi-deck
capacidade: 20 kg/h
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Materiais de Referéncia

DA
v

Secagem

Cominuicgao

Classificagéo _____1__- ;

Homogeneizagao

Diviséo

Envasamento

Homogeneizador tipo V
capacidade: 200 |




Materiais de Referéncia

Ny~ “
ric

Secagem
Cominuicgao
Classificacdo
Homogeneizagao
Diviséo

Envasamento

Divisor rotativo
capacidade: 50 kg/h;12 coletores




Materiais de Referéncia
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Homogeneizagao

Divisao
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DA
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TarmrmAlacis

€ 1eCi IUIUQICI.

Divisor rotativo

7 capacidade: 2 kg; 8 coletores
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Materiais de Referéncia

Embalagem a vacuo




Materiais de Referéncia
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Materials de Referéncia
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Variagao “entre grupos”

= 10< k<30
= Medicao de todas as propriedades de interesse

= Analise estatistica



Materiais de Referéncia
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o Estudo da
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Identificacdo Planejamento\ .| Preparacéo do\ - Estudo da
da demanda da producéo / g material / il estabilidade
Atribuicdo de
> valor &
propriedade

= Possiveis fontes e mecanismos que possam degradar as
propriedades de interesse

A 4

Certificagcdo >

= CondicOes para transporte e estogue das unidades do MR
* Prazo de validade dos valores de propriedade certificados

= Cronograma para monitoramento da estabilidade



Materiais

o Estudo da
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A 4
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valor a
propriedade

= Programa de medicao interlaboratorial

= Laboratorios participantes qualificados

= Instrucao de participacao / Planilha para reportar resultados
= Material CQ

= Analise estatistica



Ministério da Ciéncia
e Tecnologia

Area de

Laboratorio Atuacio

Selecao

.ﬂﬂ. e-mail I
Reconhecimento
9001 17025
Envio de Unidades para PMI Notificagio | Recebimento
CBPA-1__CBPA-2 __ Data No Correio | B

Abrangéncia | pesempenho
CcV=13 L-Score

CBPA-1- Valores Certificados (z-score)
-~ Al203__CaO ___Co Cr Cu Fe203 K20 _MgO  Mn  Na20 __ Ni____P205 _ Zn

- D— o

Envio de Unidades Extra Notificagdo
CBPA-2 No Correio recebimento
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Critérios
= S /S <
= 9% de grupos de resultados rejeitados <15%

= Numero de grupos de resultados aceitos >10
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Valor Certificado Xeem = Xehar

Incerteza Uegy = \/ ufhar + Uﬁb
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PROGRAMA DE MEDI(;AO INTERLABORATORIAL
CANMET ALUMAR BXPA-1
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PROGRAMA DE MEDICAO INTERLABORATORIAL

CBPA-1 € CBPA-2

e hu}""& E

ISO 17025

ISO 9001

- LABORATORIOS PARTICIPANTES
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CDTN Set Point Lab
- CESMEC CVRD-CDM
CETEM Anglo Research
CCHEN Min. Candelaria
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GRATA PELA ATENCAO.

Maria Alice Cabral de Goes, DSc.
Centro de Tecnologia Mineral - CETEM
Ministério da Ciéncia e Tecnologia




